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Die
Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei

Die Informationsstelle Edelstahl
Rostfrei (ISER) ist eine Gemein-
schaftsorganisation von Unter-
nehmen und Institutionen aus
den Bereichen

— Edelstahlherstellung,

— Legierungsmittelindustrie,

— Edelstahlhandel und
Anarbeitung,

— Edelstahlverarbeitung,

— Oberflachenveredelung und

— Marktforschung fir nicht-
rostende Stahle.

Die Aufgaben der ISER umfassen
die firmenneutrale Information
Uber Eigenschaften und Anwen-
dung von Edelstahl Rostfrei.
Schwerpunkte der Aktivitaten sind
— praxisbezogene, zielgruppen-
orientierte Publikationen,

— Pressearbeit fur Fach-
und Publikumsmedien,

— Messebeteiligungen,

— Durchfiihrung von Schulungs-
veranstaltungen,

— Information Gber Bezugs-
maoglichkeiten von Produkten
aus Edelstahl Rostfrei,

— individuelle Bearbeitung techni-
scher Anfragen.

Ein aktuelles Schriftenverzeichnis
wird auf Anforderung gerne tber-
sandt.
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1 Einsatz von
Edelstahl Rostfrei
in Hallen- und
Freibadern

Zu den Baustoffen, die unter den
Belastungsbedingungen von Hallen-
schwimmbadern und Freibadern
eine hohe Korrosionsbestandigkeit
aufweisen, gehoren vor allem
Stahle, die unter der handelsublichen
Bezeichnung ,Edelstahl Rostfrei*
angeboten werden. Bei Bau und
Einrichtung von Schwimmbadan-

Die vielfaltigen Einsatzmdoglichkeiten des Werkstoffs Edelstahl Rostfrei auf einen Blick:

lagen werden nichtrostende Stéahle
in Form von Blechen, Profilen und
Rohren Uber und unter Wasser so-
wie im Ubergangsbereich Was-
ser/Luft eingesetzt.

Bevorzugte Anwendungsbereiche

sind:

— Edelstahlbecken (einschl.
Beckenkopf und Uberlaufrinne),

— Zwischenbdden,

— Beckenteiler,

— Leitern,

— Treppen,

— Wellengitter,

— Gelander,

Schwimmbecken mit unterschiedlichen Héhen, Einstiegsleitern und Brunnen.

Beckenraststufen,
Sprunganlagen,

Startsockel,

Halterungen,

Griffbogen,
Rohrdurchflhrungen,
Abdeckroste,
Unterwasserscheinwerfer und
-fenster,
Schwimmbadattraktionen,
Installationseinrichtungen fur
Wasser, Warme und Luft sowie
Verankerungen, Befestigungen
und Verbindungselemente u. a.
fur den Holz- und Beton-
fertigteilbau.
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korrosionsfest ausgekleidet wird,
ohne daf} sie entfernt werden muf3.

Unter Berlcksichtigung neuer und
erweiterter Benutzungsbedingun-
gen muf3 in Badern mit modernen
Wasserattraktionen von einer
Zunahme korrosiver Belastungen
durch Spritz- und Sprihwasser
sowie Wasservernebelung ausge-
gangen werden. Fir diese erhdh-
ten Anforderungen stehen beson-
ders korrosionshestandige nichtro-
stende Stahle zur Verfigung.

Sicherer Schwimmbadbetrieb: Die gesamte Konstruktion des Sprungturms
in einem Hallenbad besteht aus Edelstahl Rostfrei.

Die zunehmende Verwendung von
Edelstahl Rostfrei in Schwimmbad-
anlagen ist eine Folge der hervor-
ragenden hygienischen Aspekte
dieser Werkstoffgruppe, verbun-
den mit einer leichten Sauberhal-
tung der durchgehend glatten
Oberflachen und eines vergleichs-
weise geringen Wartungsauf-
wands.

Darliber hinaus sind Bauteile aus
Edelstahl Rostfrei fur den Freibad-
bereich aufgrund der Unempfind-
lichkeit gegenliber Frosteinwirkung
in der kalten Jahreszeit besonders
geeignet. Der Einbau von Becken-
auskleidungen ist ebenso das
ganze Jahr tber mdglich.

Edelstahl Rostfrei ist der bevorzug-
te Werkstoff, wenn es um die Sa-
nierung von Schwimmbéadern geht.
Besonders flr sanierungsbeddrftige
Schwimmbecken empfiehlt sich
der kostengunstige Einbau einer L]
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Edelstahl Rostfrei-Wanne, mit der W "
die alte, schadhaft gewordene Ein Startblock ganz aus Edelstahl Rostfrei erfillt héchste Anspriiche an
Kachelung dauerhaft dicht und Sicherheit und Design.
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Seine Frostsicherheit macht Edelstahl Rostfrei zum bevorzugten Werkstoff gerade bei Freibadern.

2 Sorten nicht-
rostender Stahle

Nichtrostende Stahle — im Markt
als Edelstahl Rostfrei bekannt —
sind bei weitem korrosionsbestan-
diger als viele andere metallische
Konstruktionswerkstoffe. Der
Grund liegt in der durch die chemi-
sche Zusammensetzung der Stah-
le bedingten Bildung eines sehr
diinnen Schutzfilmes auf der Ober-
flache, der als ,Passivschicht*
bezeichnet wird. Auch im Fall von
Beschadigungen, bzw. Kratzern,
bildet sich diese Passivschicht
unter dem Einflu3 von Sauerstoff
immer wieder neu, so dal3 der Werk-
stoff Uiber einen eingebauten Selbst-
reparaturmechanismus verfugt.

Die nichtrostenden Stéhle werden
nach ihrem kristallinen Geflige in
Gruppen eingeteilt. Die im
Schwimmbadbau eingesetzten
Sorten gehoéren zu den austeniti-
schen Stahlen (Chrom-Nickel-Stahle
und Chrom-Nickel-Molybdan-Stah-
le) sowie zu den sogenannten

~Duplex-Stahlen* mit austenitisch-
ferritischem Geflige und sind in
Tabelle 1 aufgeftihrt. Inre mecha-
nisch-technologischen Eigen-
schaften werden in der Euronorm
DIN EN 10088 beschrieben.

3 Bauaufsichtliche
Zulassung

Auch fur konstruktiv tragende
Bauteile in Freizeit- und Hallen-
schwimmbadern werden nicht-
rostende Stahle eingesetzt.

Die Deutsche Gesellschatft fiir das
Badewesen e.V. und der Bundes-
fachverband offentliche Bader e.V.
haben in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Institut flir Bautechnik
(DIBt) und der Informationsstelle
Edelstahl Rostfrei (ISER) planungs-
und ausfihrungstechnische Aussa-
gen fUr Einsatzmdglichkeiten nicht-
rostender Stahle in Schwimmba-
dern erarbeitet.

Gegenuber der friheren Zulassung
Z-30.3-3 wurde die Einsatzband-
breite von Edelstahl Rostfrei fur
statisch beanspruchte Bauteile auf-
grund neuer Erkenntnisse definiert
und erweitert. Die neue Allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassung
Z-30.3-6 ,,Bauteile und Verbindungs-
elemente aus nichtrostenden Stéh-
len“vom 03.08.1999 regelt den
Einsatz nichtrostender Stahle fir
tragende Bauteile speziell in
Schwimmhallenatmosphére wie
folgt (vgl. Anlage 7, Tabelle 10 der
Zulassung Z-30.3-6):

e Bei Wasser nach Trinkwasser-
verordnung (Cl < 250 mg/l) kann
der Stahl mit der Werkstoffnum-
mer 1.4539 verwendet werden.

e Bei chloridsalzreichen Wassern
(z.B. Solewasser) sind die Stah-
le mit den Werkstoffnummern
1.4565, 1.4529 und 1.4547
zugelassen.

Der vollstandige Text der Zulas-
sung kann bei der Informations-
stelle Edelstahl Rostfrei kostenlos
angefordert werden.



Zeile Stahlsorte Chemische Zusammensetzung in Gew.-%
Werkstoff- Kurzname (© Cr Ni Mo
Nummer
1 1.4301 X5CrNil8-10 <0,07 17,0-19,5 8,0-10,5
2 1.4306 X2CrNi19-11 <0,03 18,0 -20,0 10,0-12,0
3 1.4307 X2CrNil8-9 <0,03 17,5-19,5 8,0-10,0
4 1.4541 X6CrNiTi18-10 <0,08 17,0-19,0 9,0-12,0
5 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 <0,08 16,5-18,5 10,5-13,5 20-25
6 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 <0,07 16,5-18,5 10,0-13,0 20-25
7 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 <0,03 16,5-18,5 10,0-13,0 20-25
8 1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 <0,03 21,0-23,0 45- 6,5 25-35
9 1.4439 X2CrNiMoN17-13-5 <0,03 16,5-18,5 12,5-14,5 4,0-5,0
10 1.4539 X1INiCrMoCu25-20-5 <0,02 19,0-21,0 24,0 - 26,0 4,0-5,0
11 1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 <0,02 19,0-21,0 24,0 - 26,0 6,0-7,0
12 1.4565 X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 <0,03 23,0-26,0 16,0-19,0 3,5-5,0
13 1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-7 <0,02 19,5-20,5 17,5-18,5 6,0-7,0

Tabelle 1: Nichtrostende Stahle in Schwimmbé&dern — chemische Zusammensetzung (hach DIN EN 10 088 bzw. SEW 400 bei dem Stahl 1.4565)

Auf die uneingeschrénkte Verwen-
dung héherwertiger nichtrostender
Stahle wird im Kapitel 7.2 einge-
gangen.

4 Konstruktive
Hinweise

Bei der Konstruktion der Bauteile
sollte darauf geachtet werden, daf3
Bereiche, die Spritzwasser oder
Aerosolen ausgesetzt sind, fur die
Reinigung zuganglich bleiben.

Durch sachgerechte Planung und
Ausfihrung kann erreicht werden,
daf3 Edelstahloberflachen von kor-
rosionsférdernden Ablagerungen
freigehalten bzw. fur die Reinigung
problemlos zuganglich werden.
Hierzu gehort insbesondere der
Einsatz geschlossener oder leicht
zuganglicher Profile.

Spalte, wie sie z.B. unter Uberlap-
penden Klemm- und Steckverbin-
dungen entstehen, sind zu vermei-
den, da diese potentielle Angriffs-
punkte fur Spaltkorrosion bilden
konnen. Fir Drahtseile ist im
Schwimmbadbereich die Werkstof-
fauswahl ebenfalls gemaR der bau-
aufsichtlichen Zulassung Z-30.3-6
zu treffen. Bei der Dimensionie-
rung von Bauteilen konnen die kalt-
verfestigten Zustéande geman bau-

Die Sanierung von Schwimmbecken mit Edelstahl Rostfrei ist auch im
Winter mdglich — und ohne daf? die alte Auskleidung entfernt werden muf3.
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Sonstige

N<0,11

N<0,11

N<0,11

Ti 5xC bis 0,70

Ti 5xC bis 0,70

N<0,11

N<0,11

N 0,10 - 0,22

N 0,12 - 0,22
Cu1,20-2,00,N<0,15
Cu0,50-1,50,N0,15-0,25
N 0,30 - 0,60, Nb < 0,15
Cu0,50-1,00,N0,18-0,25

aufsichtlicher Zulassung Z-30.3-6
dann zugrunde gelegt werden,
wenn keine erhdhte Gefahr fir das
Auftreten von Spannungsrisskorro-
sion besteht. Erhohte Streckgren-
zenwerte fihren dabei zu deutlich
gewichtsreduzierten Bauteilen.

Beispiele fur geeignete und unge-
eignete konstruktive Ausfiihrungen
zeigt Tabelle 2.

5 Reinigung

Die Korrosionsbelastung wird in
der Praxis von vorliegenden An-
griffsmedien und deren Bela-
stungsintensitat bestimmt. Dabei
kénnen auch durch den Einsatz
von Reinigungsmitteln zur Grund-
und Unterhaltsreinigung in
Schwimmbadern aggressive Bean-
spruchungen auf Konstruktions-
und Einrichtungsteile auftreten.
Der Einsatz salzsaurehaltiger
Reinigungsmittel an und in der
Né&he von Bauteilen aus Edelstahl
Rostfrei ist in jedem Fall zu unter-
lassen.

Auf Bauteilen aus Edelstahl Rost-
frei, die vom Schwimmbadwasser
nicht sténdig umspult werden, wie
Uberlaufrinnen, Gitterroste, Rut-
schen, kann es bei wiederholtem

Diese Briicke komplett aus Edelstahl Rostfrei ist ein gutes Beispiel fir eine
empfehlenswerte Konstruktion im Spritzwasserbereich.

Antrocknen von Schwimmbad-
wasser zu Ablagerungen von Ver-
schmutzungspartikeln und zu einer
bedeutenden ortlichen Anreiche-
rung von Chloriden kommen. Ohne

nlcht zu empfehlen

einsailig
kehinahtgeschweilt

echarfe Kanien | \

rr
punkioeschnaeiit

ausreichende Reinigung kann dies
schliel3lich zu Lochkorrosion ftih-
ren, die durch Anrostungen z.B. in
Form von braunen Flecken oder
Stippen sichtbar wird.

empfahlenswert

beidsoltig
kahinahtgeschwelBt

gerunclets Konten

|
| I
b
Y,

|

geschioessns
Frafile

pu I'IH!QE‘E-GH'HEH?![
it Spaltihilung

Tabelle 2: Beispiele fiir zu vermeidende und geeignete konstruktive L&sungen.



Bauteile aus Edelstahl Rostfrei
mussen deshalb in die sorgfaltige
Unterhaltsreinigung der Schwimm-
badanlagen einbezogen werden.
Ablagerungsstoffe kdnnen mit
Wasser aus der offentlichen Trink-
wasserversorgung abgespult wer-
den.

Gunstige Stromungsverhéltnisse
des Wassers kénnen Ablagerungen
und Korrosionserscheinungen
weitgehend verhindern, z.B. in der
Uberlaufrinne und im Becken.

In Zusammenhang mit der Reini-
gung spielt auch die Wahl der
geeigneten Oberflachenausfiihrung
eine entscheidende Rolle. Allge-
mein gilt: Je glatter die Oberflache,
umso einfacher die Reinigung.
Viele anspruchsvolle Bauteile in
Schwimmbédern sind deshalb
elektropoliert.

Bestandige Schonheit und vollendete Harmonie: Schwimmbecken und
Einstiegstreppe und Gelander aus Edelstahl Rostfrei in einem restaurierten

Jugendstil-Hallenbad. 6 Erhaltu ng der
Oberflachen-
gualitat

Durch Fehler bei Verarbeitung,
Badebetrieb oder Reinigung kann
es auf Oberflachen aus nichtro-
stendem Stahl zu optischen Beein-
trachtigungen in Form brauner Ver-
farbungen kommen. Ursachen
hierfir kbnnen insbesondere sein
— der Einsatz einer nicht den ort-
lichen Beanspruchungsbedingun-
gen angepal3ten Edelstahlsorte,
— unsachgemaRe Ausfiihrung von
Schweil3néhten oder unzurei-
chende Schweil3naht-Nachbear-
beitung (vgl. Merkblatt 822
~Schweil3en von Edelstahl Rost-
frei* der Informationsstelle Edel-
stahl Rostfrei),
. i o — unsachgeméaRe Oberflachenbe-
e arbeitung,
- L — Fremdrostablagerungen,
SaperrrrTT] “ '\ "'1|.|Ll‘:' — unzureichende Reinigung oder
I |:iJ L | Einsatz ungeeigneter (insbeson-
S dere salzsaurehaltiger) Reini-

Die asthetische Ausfiihrung dieses Einstiegsgelanders aus Edelstahl gungsmittel sowie
Rostfrei basiert ebenso auf den guten Umformeigenschaften des Werkstoffs — Kondensatbildung mit Chlorid-
sowie auf hervorragender Verarbeitung. anreicherung an der Oberflache.



7 Werkstoffauswahl

Fir die Werkstoffauswahl ist von

Bedeutung,

— ob die Bauteile stéandig bzw.
haufig umspllt werden oder

— ob die Bauteile gelegentlich um-
spult bzw. mit dem Schwimm-
badwasser in Bertihrung kom-
men oder

— ob es sich um Bauteile in
Schwimmhallenatmosphére
handelt.

Neben den Chloridgehalten sind
fur die Werkstoffauswabhl die
jeweils vorliegenden Betriebsbedin-
gungen (z.B. Wasseranalyse,
Wasseraufbereitung, Be- und Ent-
luftung, Heizung, Reinigungsmal-
nahmen) sowie konstruktive Gege-
benheiten und Verarbeitungsbedin-
gungen von Bedeutung.

7.1 Bauteile in Schwimm-
und Badebeckenwasser

Aus hygienischen Griinden missen
offentliche Schwimm- und Bade-
beckenwéasser aufbereitet werden.
Gemal DIN 19643-1, -2, -3, Aus-
gaben 1997-04 sowie DIN 19643-4,
Ausgabe 1999-02, und DIN 19643-5,
Norm-Entwurf 1999-04 geschieht
dies u.a. durch Chlorung. Schwimm-
und Badebeckenwaésser kénnen
ahnlich niedrige Chloridionen-
gehalte wie Trinkwasser aufwei-
sen. Je mehr das Wasser aber
unter dem Gesichtspunkt der Was-
sereinsparung im Kreislauf gefihrt
wird, desto mehr steigen die
Chloridionengehalte an. Sie liegen
zur Zeit bei etwa 200 bis 500 mg/I,
mit steigender Tendenz.

In Solebadern kann jedoch der
Chloridionengehalt auch wesent-
lich hdhere Werte tiber 10.000 mg/I
erreichen. Die Wassertemperatur
liegt je nach Art des Bades etwa
zwischen 26 und 32 °C. Im Ver-
gleich zu Trinkwasser wird durch
die Temperaturerh6hung die chemi-
sche Aggressivitat verstarkt.

Fir Anwendungen in Schwimm-
und Badebeckenwéssern sind auf-
grund der insgesamt steigenden

Eleganz schon vor der Flutung: Das kreisrunde Whirlpool-Becken aus
Edelstahl Rostfrei, erhdht in das Nichtschwimmerbecken eingebaut, und
das geschwungene Einstiegsgelander zeigen die unterschiedlichen

Oberflachenwirkungen des Werkstoffs.

korrosiven Beanspruchungen die
Werkstoffe Nr.1.4401/1.4404 und
1.4571 weit verbreitet.

Die molybdanfreien Stahle 1.4301,
1.4306, 1.4307 und 1.4541 bieten
sich erfahrungsgemaf nur fur Bau-
teile mit glatten Oberflachen ohne
Spalte an, wenn die Chloridionen-

konzentration etwa 200 mg/l nicht
Ubersteigt.

Fir Bauteile mit Spalten sowie bei
Wassern mit héheren Chloridionen-
gehalten bis etwa 500 mg/l sollten
vorwiegend die molybdanlegierten
Stahle 1.4401/1.4404 bzw. 1.4571
verwendet werden.

-
= —

Angenehme Atmosphére nach der Flutung: Edelstahl Rostfrei ist optisch
ansprechend, hier in Kombination mit Granit, und korrosionsbestandig, beson-
ders in stark erwarmtem Wasser und in der dadurch hochchloridhaltigen Luft.



Das gut ausgeleuchtete Schwimmbecken aus Edelstahl Rostfrei schafft stimmungsvolle Badeerlebnisse.

Die Tauchstreifen im Beckenboden sind elektrolytisch eingefarbt.

Bei noch héheren Chloridionen- kret vorliegenden Bedingungen,
konzentrationen sind aus werkstoff-  die Stahle der Tabelle 1, Zeilen 8
kundlicher Sicht, je nach den kon- bis 13 anzuwenden.

Tropische Luft- und Wassertemperatur sowie stéandige Wasserbewegungen,
Brunnen und Wasserfalle in modernen Freizeit und Spaf3badern erhéhen die
Aerosolbildung und den Chloridgehalt der Schwimmhallenatmosphéare
dramatisch. Neu zugelassene Edelstahl Rostfrei-Sorten sind diesen
Anforderungen gewachsen.

Die angegebenen Grenzwerte sind
Orientierungsgrof3en. Neben den
Chloridionengehalten sind auch
die Ubrigen Wasserinhaltsstoffe so-
wie die allgemeinen Betriebsbedin-
gungen bei der Werkstoffauswabhl
zu bertcksichtigen. (Vgl. hierzu:
Merkblatt 830 ,Edelstahl Rostfrei

in chloridhaltigen Wassern“ der In-
formationsstelle Edelstahl Rostfrei;
~Applications for Stainless Steel in
the Water Industry”, Water Industry
Information & Guidance Note IGN
4-25-02).

Ausschreibungsunterlagen unter dem
Titel ,Schwimmbecken aus Edelstahl
Rostfrei — Leistungsverzeichnis ftir
die Ausschreibung des Beckens und
die unmittelbaren Zubehdrteile*
kénnen in ihrer jeweils gultigen
Fassung bezogen werden bei:

Internationale Vereinigung

Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.
Carl-Diem-Weg 3

50993 Kdln

Tel. 0221/4912991

Fax 02 21/497 12 80



7.2 Bauteile in Schwimm-
hallenatmosphare

Fur nichttragende Bauteile in
Schwimmhallenatmosphére sind
die Stahlsorten 1.4401/1.4404 und
1.4571 weit verbreitet. Die Werk-
stoffe Nr. 1.4301, 1.4306 und

1.4307 sind ebenfalls noch anzu-
treffen.

Als nichttragend gelten:

— Bauteile in Wassernahe, die
regelmafig grundlich abgewa-
schen werden, z.B. Gelander
am Beckenrand,

— Bauteile in Schwimmbhallenatmo-
sphére, z.B. dekorative Verklei-
dungen oder Beschlagelemente
fur Umkleiderdume.

In allen oben genannten Anwen-
dungsfallen sind wegen ihrer héhe-
ren Bestandigkeit gegen ortliche
Korrosion die molybdéanlegierten

-

.

Die Wendeltreppe aus Edelstahl Rostfrei ist immer hygienisch und dauerhatft tragfahig . Die gemaR der neuen Zu-
lassung Z-30.3-6 fur tragende Bauteile und Verbindungselemente in Schwimmhallenatmosphére einzusetzenden
nichtrostenden Stéhle sind bestéandig gegen Spannungsrisskorrosion.



Sorten 1.4401/1.4404 und 1.4571
zu bevorzugen. Gibt es Bauteile in
Wassernahe, die nur gelegentlich
von Schwimmbadwasser umsplt
werden oder mit diesem in Bertih-
rung kommen, wie Uberlaufrinnen,
Gitterroste und Rutschen, und die
nicht regelmagig grundlich gereinigt
werden, kann es dort durch das
wiederholte Auftrocknen des Was-
sers u.a. zu einer so weitgehenden
Anreicherung von Chloriden kom-
men, dald die vorgenannten Stahl-
sorten nicht mehr bestandig sind.
In den letzten Jahren kam es so
mitunter in modernen Freizeit-
SpalRbadern mit vielen Attraktionen,
entsprechend hoher Wasserbewe-
gung, starker Aerosolbildung und
hohen Lufttemperaturen zu Anro-
stungen, die das dekorative Aus-
sehen beeintrachtigen. Nach bis-
herigen Untersuchungen lassen
sich solche optischen Beeintrach-
tigungen durch Verwendung héher-
legierter Stahle, z.B. 1.4439,
1.4539 oder 1.4462, weitgehend
vermeiden.

Tragende Bauteile in Schwimm-
hallenatmosphare, die nicht oder
nur selten Uberspllt bzw. gereinigt
werden, sind Bedingungen aus-
gesetzt, in denen Spannungsriss-
korrosion in Betracht gezogen
werden muf3.

Aus eingehenden Untersuchungen

geht hervor, daf3 Spannungsriss-

korrosion in Hallenschwimm-
badern nur auftreten kann, wenn
folgende Bedingungen gleichzeitig
vorliegen:

a) fur Spannungsrisskorrosion
anfallige Werkstoffe,

b) Zugspannungsbelastung der
Bauteile (entweder durch tra-
gende Funktion oder durch
Eigenspannungen, z.B. aus der
Verarbeitung durch Abkanten
oder Biegen),

c) aggressive Umgebungsbedin-
gungen.

Chloridhaltige Verbindungen, die
u.a. aus den Chemikalien fiir die
Schwimmbadwasseraufbereitung
herrihren, kénnen Uber die
Schwimmhallenatmosphére auch
auf Oberflachen einwirken, die
vom Schwimmbecken weit entfernt
liegen. Diese Verbindungen kén-

10

Die Duschanlage aus Edelstahl Rostfrei 1al3t sich aufgrund der glatten
Werkstoffoberflache sowie der geschlossenen Konstruktion leicht reinigen.
Da Edelstahl Rostfrei gegen die auch in Freibadern chloridhaltige Umge-
bung besténdig ist, ist die Anlage dadurch wartungsarm und langlebig.

nen einen hochkonzentrierten und

hochgradig korrosiven Belag bilden.

Fur tragende Bauteile, die nicht
von Wasser umspllt oder regel-
manig gereinigt werden, mussen
deshalb solche Edelstahl Rostfrei-
Sorten eingesetzt werden, die un-
ter diesen Bedingungen bestandig
gegen Spannungsrisskorrosion
sind.

Die nichtrostenden Standardsorten
(Tabelle 1, Zeilen 1 bis 7) und die
in den Zeilen 8 und 9 genannten
Stahle dirfen fur solche Bauteile
nicht benutzt werden, wenn deren
Versagen zu Personenschaden
fuhren kann. Hierzu gehéren z.B.
— Halter fur Hangeleuchten und
Lautsprecher,

— Befestigungselemente fir
abgehangte Decken,

— Stébe und Drahtseile zur
Befestigung von Luftschéachten,
Wasserrutschen oder anderen
Konstruktionselementen.

Um die Spannungsrisskorrosions-
bestandigkeit unter diesen beson-
ders aggressiven chlorhaltigen
atmosphéarischen Bedingungen

festzustellen, wurden eingehende
Laboruntersuchungen durchge-
fuhrt. Dabei wurden schlie3lich die
Werkstoffe 1.4539, 1.4529, 1.4565
und 1.4547 (Tabelle 1, Zeilen 10-13)
fur lastaufnehmende Bauteile in
Schwimmhallenatmosphére ohne
regelmafige Reinigung geman
Tabelle 10 der bauaufsichtlichen
Zulassung Z-30.3-6 qualifiziert.

Je nach Chloridionenkonzentration
und Aerosolbildung kann es auch
in Freibadern erforderlich sein,
hochlegierte nichtrostende Stahle
fur tragende Konstruktionen ein-
zusetzen. Diese Falle sind in
Tabelle 1 der bauaufsichtlichen
Zulassung Z-30.3-6 geregelt.



Die Entscheidung fiir Edelstahl Rostfrei basiert nicht zuletzt auf wirtschaftlichen Uberlegungen:

Zwischen Planung und Inbetriebnahme dieses Freibades (mit angeschlossenem Hallenbad) lagen nur wenige
Monate. Durch abrufbare Ausschreibungsunterlagen, spezialisierte ausfiihrende Unternehmen und kurze Bauzeiten
auch im Winter, niedrige Folgekosten fiir Unterhaltung und Pflege und die lange Lebensdauer der Bauteile werden
die Kosten erheblich gesenkt.
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