Merkblatt 820: Orientierungshilfe zur Werkstoffauswahl nichtrostender Stahle

2.2 Austenitische

nichtrostende Stahle

1.3964 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5

4

Warme-

leitfahigkeit Umformbarkeit

Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweifeignung
5=hoch
1= gering
1.4305 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 .
leitfahigkeit 2 Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering
1.4310 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4318 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 ’
leitfahigkeit Umformbarkeit

Warme-

ausdehnung Festigkeit

Schweileignung

5= hoch
1= gering

1.4301 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3
leitfahigkeit

Umformbarkeit

Warme-

ausdehnung Festigkeit

Schweileignung

5=hoch
1= gering

1.4306 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3
leitfahigkeit

Umformbarkeit

Warme-

ausdehnung Festigkeit

SchweilReignung
5=hoch
1= gering

1.4311 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3
leitfahigkeit

Umformbarkeit

Warme-

ausdehnung Festigkeit

Schweileignung

5=hoch
1= gering
1.4372 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 )
leitfahigkeit 2 Umformbarkeit
Warme- e
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering

1.4303 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestéandigkeit

5
4

Wérme- 3

leitfahigkeit Umformbarkeit

Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4307 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- e
ausdehnung Festigkeit
Schweilleignung
5=hoch
1= gering
1.4315 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5=hoch
1= gering
1.4376 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 _
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- e
ausdehnung Festigkeit
Schweifeignung
5= hoch
1= gering
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1.4401 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5

4

Wérme- 3

leitfahigkeit Umformbarkeit

Warme-

ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4420 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- _
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- -
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering
1.4435 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Wérme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweifeignung
5=hoch
1= gering
1.4439 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- ’
leitfahigkeit Umformbarkeit
Festigkeit

Schweileignung

5= hoch
1= gering

1.4404 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- )
leitfahigkeit Umformbarkeit

ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4429 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- )
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweifeignung
5= hoch
1= gering
1.4436 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestéandigkeit
5
4
Warme- 3 _
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- .
ausdehnung Festigkeit
Schweilleignung
5= hoch
1= gering
1.4466 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- _
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering

1.4406 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit

Warme-
leitfahigkeit

Umformbarkeit

ausdehnung Festigkeit

Schweileignung
5=hoch
1= gering
1.4432 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Waérme- / e
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering
1.4438 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
SchweilSeignung
5= hoch
1= gering
1.4529 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
Warme- )
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5=hoch

1= gering
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1.4539 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5

4

Warme- )
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- -
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4550 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering
1.4568 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit 3 Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweilleignung
5= hoch
1= gering
1.4598 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 )
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- e
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering

10

1.4541 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit

Warme- 3
leitfahigkeit

Umformbarkeit

Festigkeit

Schweileignung

5= hoch
1= gering
1.4565 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
Warme- )
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5=hoch
1= gering
1.4571 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- /. o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4618 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- -
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering

1.4547 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5

Warme- .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4567 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit 2 Umformbarkeit
(keine Angabe)
1
0
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering
1.4578 (AUSTENIT)
Korrosions-
besténdigkeit
5
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit 2 Umformbarkeit
(keine Angabe)
1
0
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
(keine Angabe)
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4636 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 ’
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
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1.4652 (AUSTENIT)

Korrosions-
bestandigkeit
5

Warme- .
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- .
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5=hoch
1= gering
1.4835 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 .
leitfahigkeit Umformbarkeit

Warme- -
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering
1.4872 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- ‘
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- -\ o
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering

1.4678 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 _
leitfahigkeit 5 Umformbarkeit

Warme-

ausdehnung Festigkeit

Schweifeignung

5= hoch
1= gering
1.4841 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 )
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- e
ausdehnung Festigkeit
Schweileignung
5= hoch
1= gering

1.4828 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Warme- 3 ’
leitfahigkeit Umformbarkeit
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5=hoch
1= gering
1.4845 (AUSTENIT)
Korrosions-
bestandigkeit
5
4
Wérme- 3 _
leitfahigkeit Umformbarkeit
Warme- -
ausdehnung Festigkeit
SchweilReignung
5= hoch
1= gering
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